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SÍLABO

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

ASIGNATURA

:
CORROSIÓN Y TÉCNICAS DE PROTECCIÓN

CÓDIGO


:
MC 142

ESPECIALIDAD

:
M3 y M4

CRÉDITOS


:
03

PRE-REQUISITO

:
M3: MC115





M4: MC112

CONDICIÓN

:
ELECTIVO

ÁREA ACADÉMICA
:
MECÁNICA

HORAS POR SEMANA
:
04 (TEORÍA 02, PRÁCTICA 02)

PROFESOR


:
ING. PEDRO ESCUDERO

2. OBJETIVO

Proporcionar los fundamentos de la corrosión de los materiales utilizados en Ingeniería, asimismo las técnicas y procedimientos para prevenir la corrosión en los materiales. 

3. SUMILLA

Introducción. Clasificación de los procesos de corrosión. Formación de pares galvánicos en los metales.  Protección y prevención contra la corrosión en los metales. Selección y aplicación de sistemas de recubrimiento de protectores.

4. TEXTO

Apuntes Del Profesor.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

· J.A. Gonzáles Fernández,  “Teoría y Práctica de Lucha conta la Corrosión”.

· O.E.A.  Corrosión Ed.  O.E.A. “Procesos  de Corrosión”.  Cursos  ECOMAR,  Comisión Nacional de Energía Atómica, 1975.

· “Nace Basic Corrosion Course”.  National Association of Corrosion engineers (NACE) Seguridad Ed. Houston, Texas, 1971.

· “Control of Pipeline Corrosion” H.W.  peabody, National association of Corrosión Engineers (NACE), 1976.

6. PROGRAMA ANALÍTICO
1°  SEMANA

CAPÍTULO I: IMPLICANCIAS TÉCNICAS ECONÓMICAS DE LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN EN LA INDUSTRIA.

Introducción. Generalidades. Magnitud de las pérdidas para corrosión. Pérdidas directas. Pérdidas indirectas.

2°  SEMANA

Pérdidas indirectas. Interrupción en la producción. Pérdida del producto. Pérdida de rendimiento.  Contaminación de los productos. Sobremedidas. Pérdida de vida.

3°  SEMANA

Lucha contra la corrosión.  

CAPÍTULO II: CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CORROSIÓN.

Definición de la corrosión. Clasificación e acuerdo a l apariencia del metal corroído. Corrosión uniforme.  Corrosión localizada. Corrosión galvánica o bimetálica. Corrosión – erosión.

4°  SEMANA

Corrosión por grietas. Corrosión por picaduras. Corrosión intergranular. Corrosión selectiva. Corrosión por esfuerzos o bajo tensión. Corrosión bajo fatiga.

PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA

5°  SEMANA

Clasificación de acuerdo a la naturaleza del medio corrosivo. Corrosión gaseosa. Corrosión atmosférica.  Corrosión líquida. Corrosión subterránea. Clasificación de acuerdo a su mecanismo. Corrosión seca u  oxidación directa. Corrosión húmeda o corrosión electroquímica. Causas de la corrosión electroquímica: Heterogeneidades del metal del medio y de las condiciones físicas.
6°  SEMANA

CAPÍTULO III: FORMACIÓN DE PARES GALVÁNICOS

Heterogeneidades del metal. Fases dispersas en la matriz metálica. Partículas contaminantes de la superficie. Segregaciones. Anisotropía de los granos  cristalinos. Bordes de grano. Regiones deformadas en frío. Regiones bajo tensión externa. Discontinuidades en películas que cubren el meta. Dislocaciones emergentes.

7°  SEMANA

Heterogeneidades del medio. Pilas de concentración. Pilas de aireación diferencial. Heterogeneidades de las condiciones físicas. Diferencias de temperatura. Diferencias de potencial debidas a la presencia de un campo eléctrico externo actuando sobre el metal.

8°  SEMANA

EXAMEN PARCIAL

9°  SEMANA

CAPÍTULO IV: PREVENCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LOS METALES.  

Método de protección modificando el medio. Inhibidores de corrosión  modificando el metal.

10°  SEMANA

Recubrimientos protectores. Polarización electroquímica. Protección anódica y catódica. Modificando el diseño o proyecto d un instalación.

11°  SEMANA

Criterios de mantenimiento contra la corrosión en equipos electromecánicos. Generalidades. Cinética de corrosión. Planeamiento de mantenimiento.

12°  SEMANA

CAPÍTULO V: SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

Recubrimientos orgánicos. Generalidades. Factores para la selección del sistema de pintado.  Requerimientos de la pintura.  Tipos.

13°  SEMANA

Preparación de superficies. Fundamentos. Fosfatación.  Decapado y fosfatado conjunto. Lavado con ácido fosfórico. Imprimaciones de pre-tratamiento. Mecánicos: lijado, esmerilado, arenado, granallado.

14°  SEMANA

Recubrimientos protectores por metalización. Objetivo. Procedimientos. Con arco eléctrico. Con soplete de oxi-acetileno. Con pistola. Métodos. Preparación de superficies, como conseguir adherencia. Ventajas.  Aplicación de pasta y fusión posterior con flama. Recubrimiento con carburo de Tungsteno galvanoplastía.

15°  SEMANA

Recubrimientos metálicos por electrólisis. Fundamentos. Recubrimiento electrolítico de Ag, au, Sn, Ni y Cu. Características y aplicaciones. Recubrimientos electrolítico de Zn, Cd, Cr. Características y aplicaciones. Electrodepósito de Aleaciones. Recubrimientos por inmersión en baño de metal fundido.  Recubrimientos de Estaño y Aluminio.  Recubrimiento en caliente de Zn sobre acero (galvanizado).

CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA: Presentación de monografías.

16°  SEMANA

Sustentación de Monografías.

17°  SEMANA

Cierre y entrega de actas  

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El curso se evalúa mediante el Sistema “D”
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